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Flowchart toepassing Brainjoint, versie 1.3

Zijn de
vervormingen

bekend?

Ja

N
ee

Betreft het een
betonnen kunstwerk

met een overspanning
< 40 m

Brainjoint niet toepasbaar;
ander voegtype kiezen

Wenst opdrachtgever de
Brainjoint toe te passen,

rekening houdend met het
genoemde in punt 1.1?

Ja

Brainjoint in principe
toepasbaar

Verdere datainwinning
uitvoeren om toepassing

mogelijk te maken

2.1

Brainjoint toepassen

Verdere datainwinning
uitvoeren om toepassing

mogelijk te maken

2.2

N
ee

EINDE

EINDE

Pagina 1 van 3; toepasbaarheid

Ga verder
op pagina 2

Brainjoint niet toepasbaar;
ander voegtype kiezen

Ja

Men wil onderzoeken of de
Brainjoint een reële optie is
voor de voegen in een nieuw
kunstwerk of de vervanging
van voegen in een bestaand

kunstwerk.

START

Ja

1.1

N
ee

Opdrachtgever dient het volgende in overweging
te nemen:

Uit ervaringen in het verleden is gebleken dat de
horizontale bewegingen in de voeg, ten gevolge

van doorbuiging van het brugdek door de
verkeersbelasting (kleine, cyclische,

hoogfrequente bewegingen) een mogelijk
faalmechanisme vormen voor de Brainjoint.

Daarom wordt geadviseerd om deze vervormingen
alsnog m.b.v. belastinggeval FLM 1 of FLM4b cf.

EN1991-2 te berekenen. Deze horizontale
vervormingen dienen < 1.0 mm te zijn. Bij grotere
vervormingen kan de levensduur van de Brainjoint

niet gegarandeerd worden.

De praktijk wijst uit dat deze waarde met name
kritisch ligt bij kunstwerken met prefab liggers

(uitgezonderd volstortliggers). Bijlage 1;
"hoogfrequente voegbewegingen bij prefab liggers

v1.pdf" geeft een indicatie van de verwachte
vervormingen per liggertype.

Is het een nieuw
kunstwerk of een

bestaand kunstwerk
van meer dan 10

jaar oud?*

Ja

N
ee

* Voor bestaande kunstwerken waarvan de voeg al binnen 10 jaar na aanleg van het
kunstwerk wordt vervangen is toepassing van de Brainjoint dus geen optie.

Zijn de optredende vormingen kleiner dan de toetswaarden uit onderstaande tabel?

1) Hoogfrequent: vervormingen door rotatie t.g.v. verkeersbelasting, berekend
m.b.v. belastinggeval FLM1 of FLM4b conform EN1991-2
Middenfrequent: ongelijkmatige temperatuurcomponent (dag/nachtcyclus)
Laagfrequent: jaarcyclus temperatuur, krimp/kruip, ongelijkmatige zetting

2) NPD: No Performance Determined (voor deze situatie niet van toepassing)

Merk op dat:
· De toetswaarden in horizonale richting zijn gerelateerd aan de rijrichting en niet

aan de voegrichting!
· + is rek in de voeg; - is stuik in de voeg.
· De rembelasting, windbelasting en centrifugaalkracht (allen hoogfrequent)

hoeven niet te worden meegenomen.
· De krimp en kruip in z-richting hoeft niet te worden meegenomen; in het

horizontale vlak dient hier wel rekening mee te worden gehouden.

Hoogfrequent (seconden)

Frequentie1

Middenfrequent (uren)
Laagfrequent (maanden, jaren)

Richting (t.o.v. rijrichting)

+7.0 / -4.0
+/- 1.0

+20 / -13

NPD2 +/- 1.0
+/- 2.0
+/- 3

+/- 3.5
+/- 10

u∥ [mm] u⊥ [mm] uz [mm]

Nee
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Midden brugdek,
0.5 m vanaf de voeg

Figuur 1; principeschets asfaltboringen (stap 5.1)
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Vervolg
van pagina 1 Dient het kunstwerk

van een open (stille)
deklaag te worden

voorzien?

N
ee

Deklaag van open
Brugflex toepassen.

Type en korrelgrootte
afstemmen op gewenste
geluidsreductie deklaag

3.1

Deklaag van dichte
Brugflex toepassen

3.2

Is de waterafdichting
op het kunstwerk en aan
weerszijden van de voeg

voorzien middels een
waterdichte AC Surf,

HR<5% (standaardoplossing
conform RTD-1009)?

Betreft het een
nieuw kunstwerk?

N
ee

Huidige inventarisatie
voldoende; Brainjoint

opnemen in de bestekstekst

EINDE

Ten behoeve van de waterdichtheid van de voeg (onderloopsheid), moet
minimaal één waterdichte laag AC Surf, HR<5% onder de RSI aanwezig zijn.

Indien ter plaatse van de voeg onder de RSI meerdere lagen aanwezig zijn,
dienen deze allen te worden uitgevoerd als een waterdichte AC Surf, HR<5%.

Kernen boren in het asfalt conform
Figuur 1 t.b.v. precieze bepaling

aansluithoogte

N.B.: Betreft enkel de asfaltkernen.
Voor boringen in de voeg, zie stap 6.1

Ja

Ja

Ja

N
ee

4.1

5.1

Ga verder
op pagina 3

Is minimaal 100 mm
inbouwhoogte

aanwezig/is het
kunstwerk in staat
minimaal 100 mm
asfalt te dragen?

N
ee

Ja

EINDE

Brainjoint niet toepasbaar;
ander voegtype kiezen



Brugdek Aardenbaan

Bestaande
(bitumineuze) voeg

Voegboring (stap 6.1)
in rechter rijspoor

Voegboring (stap 6.1)
in rechter rijspoor

Figuur 2; principeschets voegboringen (stap 6.1)

Vervolg
van pagina 2

Ja
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Is de bestaande voeg
een bitumineuze voeg

die opdrachtgever
wenst te overlagen?

Om de staat van de voeg te controleren, dienen minimaal twee kernen in elke voeg te
worden geboord, ter plaatse van het rechterrijspoor (zie Figuur 2). Deze kernen moeten
worden gevuld met gietasfalt of goed verdicht koudasfalt. Afhankelijk van de voegbreedte
of opvallende plekken in de voeg extra kernen boren. Op basis van de kernen dient de
bestande voeg te worden gecontroleerd op de volgende criteria:

· Na het frezen van de nieuwe deklaaghoogte (nominaal 50 mm, minimaal 45 mm) moet
minimaal 30 mm (± 5 mm) van de bestaande voegdikte overblijven.

· Beperkte spoorvorming aanwezig aan de bovenzijde (+/- 9 mm), conform RTD 1007-2,
paragraaf 5.3.3) bij een minimale leeftijd van de voeg van 5 jaar.

· Geen stripping/degradatie aan onderzijde voeg: goed samenhangend voegmateriaal;
geen losse stenen aanwezig.

6.1

N
ee

Ja
Voldoet de

bitumineuze voeg
aan de in stap 6.1
genoemde criteria?

Bestaande voeg geheel verwijderen

De onderzijde van de voeg vervangen
door een waterdichte AC Surf, HR<5%.

Verder dient onder de RSI over de
gehele dikte waterdicht materiaal (AC

Surf, HR<5%) aanwezig te zijn.

Houd rekening met een minimale
inbouwhoogte van 100 mm.

Overlagen bitumineuze voeg mogelijk

Aan weerszijden van de voeg dient
over de gehele dikte onder de RSI

waterdicht materiaal (AC Surf,
HR<5%) aanwezig te zijn.

7.1

7.2

Huidige inventarisatie
voldoende; Brainjoint

opnemen in de bestekstekst

EINDE

N
ee

Huidige inventarisatie
voldoende; Brainjoint

opnemen in de bestekstekst

EINDE
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